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Регистрацион-
ный  индекс Наименование СО 

Дата признания 
(протокол №, 

дата) 

Авторы  разработки Страны, 
присоединив-

шиеся 
к признанию 

№ темы 
КООМЕТ, 
в рамках 
которой 

разработан СО 

Страна-
разработчик 

Страны, 
участвующие в 
разработке СО 

 

1 2 3 4 5 6 7 

СО КООМЕТ 
0001-1999-BG 

СО состава светлой аллювиально-
деллювиальной луговой почвы  - ПС-1 
 
СОД № 310а-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 

Польша 
Россия 
Словакия 
Украина 

143/BG/96 

СО КООМЕТ 
0002-1999-BG 

СО состава светлой луговой коричневой 
почвы - ПС-2 
 
СОД № 311a-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 

Польша 
Россия 
Словакия 
Украина 

143/BG/96 

СО КООМЕТ 
0003-1999-BG 

СО состава светлой аллювиально-
деллювиальной луговой почвы - ПС-3 
 
СОД № 312а-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 

Польша 
Россия 
Словакия 
Украина 

143/BG/96 

СО КООМЕТ 
0004-1999-RU 

СО состава водки СОВЭ-1 из спирта  
"Экстра" 
 
ГСО 7482-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Россия Беларусь 
Болгария 
Польша 

Беларусь 
Болгария 
Польша 
Словакия 
Украина 

135/RU/96 

СО КООМЕТ 
0005-1999-RU 

СО состава водки СОВЛ-1 из спирта "Люкс" 
 
ГСО 7481-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Россия Беларусь 
Болгария 
Польша 

Беларусь 
Болгария 
Польша 
Словакия 
Украина 

135/RU/96 
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СО КООМЕТ 
0006-1999-BG 

СО состава золото-пиритной руды  
Зидарово-ЗПрЗ 
 
СОД № 325-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 
Словакия 

Беларусь 
Польша 
Россия 
Словакия 

142/BG/96 

СО КООМЕТ 
0007-1999-BG 

СО состава полиметаллической золотой 
руды Зидарово-ПМЗрЗ    
 
СОД № 326-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 
Словакия 

Беларусь 
Польша 
Россия 
Словакия 

142/BG/96 

СО КООМЕТ 
0008-1999-BG 

СО состава медно-пиритной 
золотосодержащей руды Зидарово-МПрЗ     
 
СОД № 327-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 
Словакия 

Беларусь 
Польша 
Россия 
Словакия 

142/BG/96 

СО КООМЕТ 
0009-1999-BG 

СО состава полиметаллического 
гравитационного концентрата ГкЗ    
 
СОД № 328-98 

Протокол 
5-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
10.10.1998 

Болгария Польша 
Россия 
Словакия 

Беларусь 
Польша 
Россия 
Словакия 

144/BG/96 

СО КООМЕТ 
0010-2000-RU 

СО состава этилового спирта  
(комплект СОЭС)    
 
ГСО 7818-2000 

Протокол 
6-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
07.10.1999 

Россия Беларусь 
Болгария 
Литва 
Польша 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Литва 
Польша 

194/RU/99 

СО КООМЕТ 
0011-2000-RU 

СО состава этилового синтетического спирта 
(СОСС)     
 
ГСО 7819-2000 

Протокол 
6-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
07.10.1999 

Россия Беларусь 
Болгария 
Литва 
Польша 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Литва 
Польша 

194/RU/99 
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СО КООМЕТ 
0012-2001-BY 

СО удельной активности цезия-137 и калия-
40 в сухом молоке     
 
СО РБ 256-02 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Беларусь Болгария 
Россия 

Болгария 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

187/BY/99 

СО КООМЕТ 
0013-2001-BG 

СО состава огнеупорной глины - ОгГ    
 
СОД № 52а-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

195/BG/99 

СО КООМЕТ 
0014-2001-BG 

СО состава каолина – С1 
 
СОД № 12б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

195/BG/99 

СО КООМЕТ 
0015-2001-BG 

СО состава каолина - В2 
 
СОД № 13б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

195/BG/99 

СО КООМЕТ 
0016-2001-BG 

СО состава каолина – К2 
 
СОД № 14б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

195/BG/99 
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СО КООМЕТ 
0017-2001-BG 

СО состава доломита - ДМ 
 
СОД № 35б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

196/BG/99 

СО КООМЕТ 
0018-2001-BG 

СО состава монцонита - МВ 
 
СОД № 89а-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

196/BG/99 

СО КООМЕТ 
0019-2001-BG 

СО состава габбро - ГВ 
 
СОД № 36б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

196/BG/99 

СО КООМЕТ 
0020-2001-BG 

СО состава медной руды в вулканической 
формации - МрЧ    
 
СОД № 260а-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

197/BG/99 

СО КООМЕТ 
0021-2001-BG 

СО состава свинцово-цинковой сульфидной 
руды - ОЦрО 
 
СОД № 161б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

197/BG/99 
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СО КООМЕТ 
0022-2001-BG 

СО состава вкрапленной медной руды  - МрА 
 
СОД № 53б-01 

Протокол 
7-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
03.10.2001 

Болгария Беларусь Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Литва 
Молдова 
Россия 

197/BG/99 

СО КООМЕТ 
0023-2004-BY 

СО удельной активности цезия-137, калия-40 
и стронция-90 в рапсе (Rape-1) 
 
ГСО РБ 972-03 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Беларусь Болгария 
Германия 
Казахстан 
Молдова 
Россия 
Словакия 
Украина 

Казахстан 
Молдова 
Россия 
Украина 

236/BY/01 

СО КООМЕТ 
0024-2004-BY 

СО удельной активности цезия-137, калия-40 
и стронция-90 в рапсе (Rape-2) 
 
ГСО РБ 973-03 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Беларусь Болгария 
Германия 
Казахстан 
Молдова 
Россия 
Словакия 
Украина 

Казахстан 
Молдова 
Россия 
Украина 

236/BY/01 

СО КООМЕТ 
0025-2004-RU 

СО состава меди типа М1 (МГ-1) 
 
ГСО 7973-2001 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Германия Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

241/RU/01 

СО КООМЕТ 
0026-2004-UA 

СО состава стали углеродистой типа 45 (У21) 
 
ДСЗУ 083.7-02   

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Украина Беларусь 
Россия 

Беларусь 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

253/UA/02 
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СО КООМЕТ 
0027-2004-UA 

СО состава стали углеродистой типа 35 (У20)   
 
ДСЗУ 083.8-02 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Украина Беларусь 
Россия 

Беларусь 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

253/UA/02 

СО КООМЕТ 
0028-2004-UA 

СО состава стали легированной типа 35ГС 
(С58) 
 
ДСЗУ 083.9-02 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Украина Беларусь 
Россия 

Беларусь 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

253/UA/02 

СО КООМЕТ 
0029-2004-RU 

СО состава стали углеродистой типа 45 (У21) 
 
ГСО 7987-2002 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Беларусь 
Украина 

Беларусь 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

253/UA/02 

СО КООМЕТ 
0030-2004-RU 

СО состава стали углеродистой типа 35 (У20) 
 
ГСО 7988-2002 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Беларусь 
Украина 

Беларусь 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

253/UA/02 

СО КООМЕТ 
0031-2004-RU 

СО состава стали легированной типа 35ГС 
(С58) 
 
ГСО 7986-2002 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Беларусь 
Украина 

Беларусь 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

253/UA/02 
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СО КООМЕТ 
0032-2004-RU 

СО состава сталей углеродистых и 
легированных типов 08кп, 18ЮА, С375Т, 
38Х2МЮА, 60С2, 20ХН4ФА, 4Х3ВМФ, 
27ХН2МФЛ  (комплект СО РГ24 - РГ31) 
 
ГСО 8193-2002 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Беларусь 
Болгария 
Украина 

Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

242/RU/01 

СО КООМЕТ 
0033-2004-RU 

СО состава сталей углеродистых и 
легированных типов 13Х, 60С2, 05кп, 11ХФ, 
60С2Г, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 30ХН2МФА, 12МХ, 
В2Ф   (комплект СО УГ0-УГ9) 
 
ГСО 4165-91П, 2489-91П/2497-91П 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Беларусь 
Болгария 
Украина 

Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

243/RU/01 

СО КООМЕТ 
0034-2004-RU 

СО состава сталей легированных типов 
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т 
(комплект СО ЛГ32-ЛГ36) 
 
ГСО 4506-92П/4510-92П 

Протокол 
9-го заседания
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.06.2004 

Россия Беларусь 
Болгария 
Украина 

Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

244/RU/01 

СО КООМЕТ 
0035-2005-RU 

СО  состава  руды  золото-серебряной  
(СО-24) 
 
ГСО 8488-2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Узбекистан 
Украина 

237/RU/01 

СО КООМЕТ 
0036-2005-RU 

СО состава и свойств угля каменного 
марки ОС  (СО-22) 
 
ГСО 8436-2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Болгария 
Казахстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Узбекистан 
Украина 

238/RU/01 
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СО КООМЕТ 
0037-2005-RU 

СО состава и свойств угля каменного марки Д  
(СО-23) 
 
ГСО 8437-2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Болгария 
Казахстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Узбекистан 
Украина 

238/RU/01 

СО КООМЕТ 
0038-2005-RU 

СО состава раствора ионов золота (ЗлР) 
 
ГСО 8429–2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Болгария 
Кыргызстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Украина 

240/RU/01 

СО КООМЕТ 
0039-2005-RU 

СО состава раствора ионов серебра (СрР) 
 
ГСО 8430–2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Болгария 
Кыргызстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Украина 

240/RU/01 

СО КООМЕТ 
0040-2005-RU 

СО состава раствора ионов платины (IV) 
(ПлР) 
 
ГСО 8431–2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Болгария 
Кыргызстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Украина 

240/RU/01 

СО КООМЕТ 
0041-2005-RU 

СО состава раствора ионов палладия (II) 
(ПдР) 
 
ГСО 8432–2003 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Болгария 
Кыргызстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Украина 

240/RU/01 
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СО КООМЕТ 
0042-2005-RU 

СО состава массовой доли кислорода в меди  
(МГ-2) 
 
ГСО 8633–2004 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Германия 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
КНДР 
Молдова 
Узбекистан 
Украина 

241/RU/01 

СО КООМЕТ 
0043-2005-RU 

СО температуры вспышки в открытом тигле 
(углеводороды, масла)  (ТОТ-1) 
 
ГСО 4407–89 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

245/RU/01 

СО КООМЕТ 
0044-2005-RU 

СО температуры вспышки в открытом тигле 
(углеводороды, масла)  (ТОТ-2) 
 
ГСО 4408–89 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

245/RU/01 

СО КООМЕТ 
0045-2005-RU 

СО температуры вспышки в открытом тигле 
(углеводороды, масла)  (ТОТ-3) 
 
ГСО 4409–89 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

245/RU/01 

СО КООМЕТ 
0046-2005-RU 

СО температуры вспышки в открытом тигле 
(углеводороды, масла)  (ТОТ-4) 
 
ГСО 5091–89 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

245/RU/01 
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СО КООМЕТ 
0047-2005-RU 

СО температуры вспышки в открытом тигле 
(углеводороды, масла)  (ТОТ-5) 
 
ГСО 5092–89 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

245/RU/01 

СО КООМЕТ 
0048-2005-RU 

СО температуры вспышки в закрытом тигле 
(углеводороды) (ТЗТ-1) 
 
ГСО 4088–87 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 

246/RU/01 

СО КООМЕТ 
0049-2005-RU 

СО температуры вспышки в закрытом тигле 
(углеводороды) (ТЗТ-2) 
 
ГСО 4089–87 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 

246/RU/01 

СО КООМЕТ 
0050-2005-RU 

СО температуры вспышки в закрытом тигле 
(углеводороды) (ТЗТ-3) 
 
ГСО 4090–87 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 

246/RU/01 

СО КООМЕТ 
0051-2005-RU 

СО температуры вспышки в закрытом тигле 
(углеводороды) (ТЗТ-4) 
 
ГСО 4091–87 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 

246/RU/01 
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СО КООМЕТ 
0052-2005-RU 

СО температуры вспышки в закрытом тигле 
(углеводороды) ТЗТ–6 
 
ГСО 8159–2002 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 

246/RU/01 

СО КООМЕТ 
0053-2005-RU 

СО массовой доли серы в нефтепродуктах  
(СЛ-1) 
 
ГСО 5479–90 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

247/RU/01 

СО КООМЕТ 
0054-2005-RU 

СО массовой доли серы в нефтепродуктах  
(СЛ-2) 
 
ГСО 5480–90 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

247/RU/01 

СО КООМЕТ 
0055-2005-RU 

СО массовой доли серы в нефтепродуктах  
(СЛ-3) 
 
ГСО 5481–90 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Беларусь 
Болгария 
Молдова 
 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

247/RU/01 

СО КООМЕТ 
0056-2005-UA 

СО состава стали углеродистой типов 3сп, 20  
(модификации US-10,  US-11) 
 
ДСЗУ № 083.11–04 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Украина Беларусь 
Россия  

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Россия 

252/UA/02 
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СО КООМЕТ 
0057-2005-RU 

СО состава руды золото-кварцевой 
серебросодержащей (РЗКС–2) 
 
ГСО 8693–2005 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Казахстан 
Кыргызстан 
Узбекистан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Узбекистан 
Украина 

320/RU/04 

СО КООМЕТ 
0058-2005-RU 

СО состава руды золото-кварцевой коры 
выветривания (РЗК–5) 
 
ГСО 8692–2005 

Протокол 
10-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
13.10.2005 

Россия Казахстан 
Кыргызстан 
Узбекистан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Узбекистан 
Украина 

321/RU/04 

СО КООМЕТ 
0059-2007-RU 

СО  состава  руды  полиметаллической  
(СО-33) 
 
ГСО 8779-2006 

Протокол 
11-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
17.05.2006 

Россия Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Украина 

Беларусь 
Болгария 
Узбекистан 
Украина 

237/RU/01 

СО КООМЕТ 
0060-2007-BY 

СО удельной активности цезия-137 и 
калия-40  в  пшенице  (Wheat-1) 
 
ГСО РБ  1889-06 

Протокол 
12-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
20.09.2007 

Беларусь Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Россия 
Эстония 

Азербайджан 
Армения 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Узбекистан 
Украина 

350/BY/05 
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СО КООМЕТ 
0061-2007-BY 

СО удельной активности стронция-90 и 
калия-40  в  пшенице  (Wheat-2) 
 
ГСО РБ  1890-06 

Протокол 
12-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
20.09.2007 

Беларусь Болгария 
Казахстан 
Молдова 
Россия 
Эстония 

Азербайджан 
Армения 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Россия 
Узбекистан 
Украина 

350/BY/05 

СО КООМЕТ 
0062-2008-KZ 

СО состава пыли газоходов при 
производстве свинца и цинка 
 
KZ.03.01.00076-2008 

Протокол 
13-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
21.05.2008 

Казахстан Кыргызстан 
Россия 
Узбекистан 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Кыргызстан 
Россия 
Словакия 
Украина 

249/KZ/01 

СО КООМЕТ 
0063-2008-KZ 

СО состава пыли шахтной плавильной печи 
при производстве меди 
 
KZ.03.01.00077-2008 

Протокол 
13-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
21.05.2008 

Казахстан Кыргызстан 
Россия 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Кыргызстан 
Россия 
Словакия 
Украина 

250/KZ/01 
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СО КООМЕТ 
0064-2008-KZ 

СО состава кадмия металлического марок 
Кд0А-Кд1  (комплект) 
 
KZ.03.01.00001-2003 

Протокол 
13-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
21.05.2008 

Казахстан Россия 
Узбекистан 
Украина 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Кыргызстан 
Россия 
Словакия 
Украина 

365/KZ/06 

СО КООМЕТ 
0065-2008-RU 

СО состава элодеи канадской  (ЭК-1) 
 
ГСО 8921-2007 

Протокол 
13-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
21.05.2008 

Россия Беларусь 
Казахстан 
Украина 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Кыргызстан 
Словакия 
Украина 

293/RU/03 

СО КООМЕТ 
0066-2008-RU 

СО состава травосмеси  (ТР-1) 
 
ГСО 8922-2007 

Протокол 
13-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
21.05.2008 

Россия Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Украина 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Кыргызстан 
Словакия 
Украина 

293/RU/03 

СО КООМЕТ 
0067-2008-RU 

СО состава листа березы  (ЛБ-1) 
 
ГСО 8923-2007 

Протокол 
13-го 

заседания 
ТК 1.12 «СО» 
КООМЕТ, 
21.05.2008 

Россия Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Украина 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Кыргызстан 
Словакия 
Украина 

293/RU/03 
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СО КООМЕТ 
0068-2009-RU 

СО состава мышечной ткани байкальского 
окуня (БОк-2) 
 
ГСО 9055-2008 

Протокол 
19-го 

заседания 
Комитета 
КООМЕТ, 
21.05.2009 

Россия Беларусь 
Германия 
Казахстан 
Украина 

Армения 
Беларусь 
Болгария 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

293/RU/03 

 


